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タイルブロック（非透水性）
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歩道 乗入れインターロッキングブロック舗装
（区分：Ａ.Ｂ.Ｃ）（非透水性・３０型）
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歩道 乗入れインターロッキングブロック舗装
（区分：Ｄ）（非透水性・３５型）
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ＴＣ・・・タックコート
ＰＣ・・・プライムコート
▽・・・締固め機械は施工条件に合った転圧機械を選定する
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密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-20H)

セメントモルタル

※２ タイルの種類によって、構造（厚さ等）の違いがある。

石張り舗装についても、構造の確認が必要。

※１.透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの厚み
が80㎜の箇所があるので注意
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２
０
０４
０
０ ▽ ＰＣ

２
０
０

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(21-8-20H)

歩道 乗入れ舗装（区分：Ｄ）

再生粒度調整砕石(RM-40)

（セメコン・４０型）

舗装構造図（四建管内）
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粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）
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粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）
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ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（ﾎﾟﾘﾏｰ改質H型）

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型）

（低騒音 ８５・７０・６０・５５型用）

※表層が二層式低騒音舗装の場合の集水管設置位置は、
表層の厚さを考慮し基層面に設置すること

低騒音舗装用集水管
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